SIMBOLO  STATO DEI DEGRADI INTERVENTI DIRIPRISTINO ~ FOTO

DEPOSITO SUPERFICIALE - Accumulo di materiali estranei DEPOSITO SUPERFICIALE - Rimozione a secco con im2, im10.
di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, guano, pennellesse e piccoli aspiratori.
ecc. Ha spessore variabile e, generalmente, scarsa
coerenza e aderenza a materiale sottostante.

im13

. INCROSTAZIONE - Deposito ~ stratiforme, compatio e | |NCROSTAZIONE - Applicazione di compresse imbevute di | im13.
BHE generalemnte aderente al substrato, composto da sostanze soluzione satura di sali inorganici o bicarbonato di
inorganiche o da strutture di natura biologica. ammonio e successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi e
specilli.
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PELLICOLA - Strato superficiale di sostanze coerenti fra | PELLICOLA - Applicazione di soluzioni o sospensioni | im6,im7.
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! Rt lorto ed estranee al materiale lapideo. Ha spessore molto | acquose ad azione solvente ocomplessante, successiva

............. ridotto e puo distaccarsi dal substrato, che in genere si | pylitura da eseguire in prima fase con spazzole vegetali,

............. presenta integro. getti di acqua nebulizzata a pressione moderata, onde

z ol - .. 0. |
65 65 i e o e O e a 1Tl B "

espellere ogni impurita e successiva rimozione.

64 64 ; 2 A ..”.HM%WWNNMM.. ..”””mmmmwwwmwmwmwmwn Mmﬂw ”m” \MMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#WNMW%WWW&W .”. A

EROSIONE PER CORROSIONE - Asportazione di materiale | EROSIONE PER CORROSIONE - Desalinizazione delle | im8,im9, im10.
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dalla superficie dovuta a processi di natura chimica e | superfici lapidee mediante utilizzo di impacchi di polpa di

biologica. cellulosa e acqua demineralizzata e successivo
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consolidamento con silicato di elite.
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2 DISGREGAZIONE - Decoesione caratterizzata da distacco | DISGREGAZIONE - Consolidamento delle superfici in | im8,im9.

50 50 | s mmmmmwmmmwmwmmwmﬂwﬂm PREAE DY Al = Ww%&%ﬁ%&%&%ﬁ%ﬁ%&%ﬂ% mm”...m.”“ =

= - a - - T 3.
57 57 49-65 _ 57 m%””...m”m.”%”w%”&wﬂn e Tan ! 3 MWMM%MMWNMWWNW% 22, It e e di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. materiale lapideo decoese con silicato di etile.
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DILAVAMENTO - erosione superficiale del materiale lapideo DILAVAMENTO - Desalinizazione delle superfici lapidee im10.
dovuta al ruscellamento. mediante utilizzo di impacchi di polpa di cellulosa e acqua
demineralizzata e successivo consolidamento con silicato
di elite.
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FRATTURAZIONE O FESSURAZIONE - Degradazione che | FRATTURAZIONE O FESSURAZIONE - distacco ed | im13.
si manifesta con la formazione di soluzioni di continuita nel | incollaggio delle parti lesionate mediante I'utilizzo di resine
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materiale e che pud implicare lo spostamento reciproco delle | epossidiche bicomponenti e/o mediante I'utilizzo di barre in
parti vetroresina di sezione idonea adeguatamente fissate alla
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struttura resistente.
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MANCANZA - Caduta e perdita dl parti. Il termine, generico, | MANCANZA - Reintegrazione delle lacune presenti sulle | im?7.
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Z s a= si usa quando tale forma di degradazione non & descrivibile | superfici con malte di idonea granulometria e pigmentazione.
con altre voci del lessico. Nel caso particolare degli intonaci
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dipinti si adopera di preferenza lacuna (v.)
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DEGRADO ANTROPICO - Intervento non congruente: DEGRADO ANTROPICO - Asportazione del degrado im3, im4, im5,
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reintegrazione dei gradini e degli intonaci con impiego di | antropico e reintegrazione delle mancanze con malte di | im6,im12.
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materiali non compatibili con quelli della fabbrica tradizionale | idonea granulometria e pigmentazione.
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(i.e. malta cementizia).
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DEGRADO ANTROPICO (impianti) - Impropria collocazione | DEGRADO ANTROPICO (impianti) - Rimozione di tubi e | im1,im11.
di impianti tecnologici a vista. cavi e ogni altro elemento estraneo alla muratura.
, Reintegrazione delle mancanze con malte di idonea
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B ...NMNM. A granulometria e pigmentazione.
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COMUNE DI CATANIA
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SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO
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DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
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PER LA RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL MUSEO CIVICO DI

CASTELLO URSINO. CIG: 7007945329 CUP: D62C12000240001
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
ARCHH. G. TOSTO, M. LA GUZZA, C. TOSTO, G. MELI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
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INGG. F. NERI, A. PRINCIPATO TROSSO, ARCH. M. LA GUZZA
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PROGETTO ESECUTIVO
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ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO MANDANTI
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TORRE MEDIANA NORD - SVILUPPO IN PIANO DELLA SUPERFICIE CILINDRICA INTERNA TORRE MEDIANA NORD - SEZIONE A-A' <A

ING. ANTONIO PRINCIPATO
(giovane professionista )
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E DEGRADO ANTROPICO - Evidenti segni della im13| a)  LESIONE all'estradosso della cupola

Hoxmm _/\_m_u_>z> Zom_u - mmN_ozm w|w_ non idoneita degli intonaci realizzati con malta b)  INCROSTAZIONE estesa allintera

cementizia. superficie esterna

PROGETTO ARCHITETTONICO ELABORTO
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AUTORIZZAZIONI

SCALA 1:50

DATA

OTTOBRE 2021

COLLAB.

7

E a) DEGRADO ANTROPICO - Ossidazione di elemento di rinforzo in ferro al sottosquadro im7| a)  MANCANZA - Precedente reintegrazione E a) EROSIONE E DISGREGAZIONE all'anima della scala. E EROSIONE spinta e DISGREGAZIONE al sottosquadro dei gradini. im10, a) DEPOSITO SUPERFICIALE di polvere, E DEGRADO ANTROPICO (impianti)
del concio con nuovo elemento in pietra, b)  MANCANZA di porzioni dei conci. materiale vegetale, resti animali e guano. COLLAB.

E DEGRADO ANTROPICO (impianti) E DEPOSITO SUPERFICIALE E DEGRADO ANTROPICO - Reintegrazione delle alzate e delle pedate dei gradini tramite impiego E DEGRADO ANTROPICO - Porzione emergente dell'antico gradino in pietra, sotto allo strato di E DEGRADO ANTROPICO - Avanzato stato di degrado estetico e funzionale delle pedate in legno
di malte cementizie. malta cementizia. € mogquette sovrapposte alle originali. delgradinon. ...
b)  PELLICOLA estesa allintera superficie, dalle cui lacune sparse emerge la pietra parzialmente espulso. b)  DILAVAMENTO dovuto allinvasione di
( ( FILE B.2 - SP.11 - RESTAURO SCALA ELICOIDALE.dwg

TORRE MEDIANA NORD - PIANTE DELLE SPIRE E NUMERAZIONE DELLE ALZATE DEI GRADINI
sottostante. b)  PELLICOLA estesa allintera superficie, acqua piovana dalla feritoia
c) EROSIONE diffusa ai conci del \ )

dalle cui lacune sparse emerge la pietra
sottostante. parameto murario




